虽然并不想回忆，但是，做一个分母，出一毛钱的力气，等有缘人整理一下吧

一个想做分子的分母。同上感觉，但是还是希望将这份“助人为乐”传承，毕竟学长学姐们为我们做了很大，给了我们很大的帮助，支持和鼓励。
1.名词解释

上坡扩散，frenkel弗兰克缺陷，面缺陷，单胞，弹性滞后

2.fcc结构材料和bcc结构材料在相同应力下谁更容易断裂

3.下面图中是什么位错类型，写出伯氏矢量，晶体在外力作用下的移动方向。（望有心人补充图形）
4.画出fcc中的四面体间隙，写出所有四面体间隙的中心位置坐标

5.晶粒度为25um,屈服极限为50Mpa,晶粒度增加到100um,屈服极限为25Mpa,求当晶粒度减少到9um或者增加到250um时的屈服极限。
6.哪种属于热加工机制，室温下对Sn进行轧制，在1000℃下进行冷拔钨丝，为什么？热加工对金属组织和性能影响。
7.溶质原子气团和共析产物属于什么扩散类型，扩散机制有哪几种，简述这种扩散类型的原理

8.α-Fe的扩散系数大于γ-Fe的扩散系数，但为什么渗碳在γ-fe，不在α-fe，简要分析原因。
9.A B两组元的自由能成分曲线如图（不会在手机上画。。。，希望有心人可以补充一下），当合金成分为X0时为纯α相，写出中间相产物和最终产物。
10.一金属在900℃凝固下的临界晶核半径和形核功计算。（金属熔点1084℃，凝固潜热13056j/mol,界面能0.25j/m2,摩尔体积7.12cm3）
11.cu-Ni扩散偶界面实验里，实验最后Cu界面表面凹陷，Ni表面凸起。试分析产生这种现象的原因。
12.某一金属在熔点以上进行熔炼，将金属液体浇注在模具中制成金属铸件，结果晶粒粗大，力学性能不符合，设计三种方案细化铸件晶粒，并简要说明其原理。
13.绘制三元立体相图中温度从e1变化到e2的等温截面图。（书p347图8.12  图中e2到e3s的位置）
